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ГЛИКОПРОТЕИДЫ — ГЛИНА

с друг, стороны, нередки землистые породы, к-рые, хотя и состоят почти исключительно из каолинита, однако совершенно лишены свойств, характерных для Г., или обладают ими в весьма слабой степени. Такому материалу. и присваивается название каолина. Следует указать однако, что в терминологии имеется в наст, время большая неопределенность и путаница. Правильнее и логичнее название каолина сохранить для мало пластичных масс, в к-рых каолинит составляет преобладающую часть, независимо от того, даны ли они природой или получены искусствен. обогащен, пород, бедных каолинитом.

Почти всегда Г. содержат различные примеси (щелочи, известь, магнезия, окислы железа, титановая кислота и другие). В каолинах и огнеупорных Г. примесью являются часто зерна кварца, реже и в меньшем количестве  — слюда (мусковит) и полевой шпат (калиевый). В состав Г. других сортов входит гораздо большее число минералов: в них содержатся кварц, опал, слюда (калийная и магнезиальная), хлорит, полевые шпаты, бурый железняк и неопределимые точнее алюмосиликаты; кроме того, спорадически в большем или меньшем количестве присутствуют углесоли кальция и магния, гипс, пирит. Число минералов, найденных в различных Г., весьма велико, однако их присутствие не отражается заметным образом.

Наоборот, каолинит является существенной составной частью в Г., идущих для тех производств, к-рые требуют от материала большой устойчивости при высоких температурах. Количество каолинита в этих породах (каолинах и огнеупорных Г.) весьма различно, чем и обусловливаются их различная ценность и применение. Наименьшее количество примесей содержат отмученные каолины; их состав весьма близок к теоретическому. В СССР имеются месторождения, в к-рых каолин по чистоте не уступает искусственно отмученному (см. таблицу).
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MgO (окись магния) К2О (окись калия) Na2O (окись натрия) Н2О (вода).............
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Владимировка

(см. Метрика) и имеет вид: — — — — - ~ ~, с ударениями на долгих слогах. Название Г. с. связывается с именем греч. поэта Гликона, время жизни которого неизвестно.

ГЛИКОПРОТЕИДЫ, белковые вещества, в состав частицы к-рых входят углеводные компоненты. Отщепление этих компонентов от всей частицы Г. возможно только вместе с полным расщеплением всей молекулы. К Г. относятся такие белки, как муцины (например муцин слюны), мукоиды, хондропротеины. См. Белки.

ГЛИКУРОНОВАЯ КИСЛОТА, СООН (СН. . ОН) 4  — СНО, некристаллизующееся сиропообразное вещество, представляющее собой продукт окисления глюкозы (см.). Г. к. вращает плоскость поляризации вправо, дает реакцию восстановления, подобно глюкозе, но не бродит. В организме животных и растениях встречается только в соединении с др. веществами в виде, напр., хондроитиносерной кислоты, главным же образом, в виде т. н. парных гликуроновых кислот (у животных в моче, крови, желчи, печени, экскрементах, причем главным исходным материалом для образования их является глюкоза). Парные Г. к. вращают плоскость поляризации влево и обладают редуцирующей способностью, что имеет практическое значение для определения виноградного сахара в моче и количественного определения глюкозы при помощи поляризационного аппарата.

ГЛИНА, весьма распространенная горная порода, способная с водой образовывать пластичное тесто, по высыхании сохраняющее данную ему форму и после обжига твердеющее подобно камню. Так как в химическом и минералогическом отношении состав глин весьма разнообразен (см. ниже), то именно эти технически важные свойства — пластичность во влажном состоянии, связанность по высыхании и прочность после обжига  — приходится считать характерными для глин.

В сухом виде глина представляет собой плотное или землистое, часто жирное наощупь вещество, липнущее к языку и жадно поглощающее воду, издавая особый характерный запах.

Химический и минералогический состав глин. В 1835 Форгаммер произвел впервые химический анализ фарфоровых глин и нашел, что главной составной частью их является водный силикат алюминия (Al2O3. 2SiO2. 2H2O) с процентным содержанием: 46, 4% — SiO2, 39, 68% — А12О3 и 13, 92% — Н2О. Минералу такого состава присвоено название каолинита. Он имеет вид мелких чешуек иногда с шестиугольными очертаниями, нередко собранных в прямые или изогнутые шестигранные столбики, чаще же с неправильными контурами. Размеры этих чешуек весьма разнообразны  — от нескольких десятых мм и до едва видимых в микроскоп. Со времени Форгаммера стали думать, что характерные свойства Г. связаны с присутствием в них каолинита. Т. о. названия «Г.» и «каолинит» были отожествлены. Каолинит стали называть «Г. собственно», «химической Г.» и пр.

Позднейшие исследования, однако, показали, что имеются Г., в к-рых как каолинит, так и др. водные силикаты алюминия отсутствуют;С.46, 87 37, 34 1, 28

45, 70 40, 61 1, 39

50, 01 32, 73 1, 31

0, 25 следы 0, 53 0, 31 14, 60

0, 45 0, 09 2, 82

0, 47 0, 12 0, 27 0, 25 12, 45*

8, 98


	TiO2—2, 41%.

Огнеупорные Г. по своему химическому составу более разнообразны, нежели фарфоровые; однако, это . разнообразие скорее количественное, нежели качественное и касается, главн. обр., кремнезема и глинозема, частью и окиси железа. Главные же флюсующие вещества (щелочи и окиси щелочноземельных металлов) должны находиться в малых количествах. Широкие колебания в своем химическом составе представляют так-
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