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золото

Ill

ное 3. находится в жилах кварца и сернистых металлов или в форме рассеянных включений непосредственно в горных породах (кристаллы, чешуйки, пластинки, волокна), и россыпные, где оно встречается среди обломочного материала  — рыхлого или цементированного (чешуйки, листочки, зерна, кусочки и куски б. или м. значительных размеров и кристаллы).

Коренные и россыпные месторождения отличаются друг от друга по своему геологическому происхождению. Коренные месторождения (гл. обр. кварцевые золотосодержащие жилы) разделяются на два типа: древние месторождения, залегающие в форме простых жил преимущественно в древних системах и подчиненные древним изверженным породам, и новые, подчиненные гл. обр. породам третичного возраста (не древнее мезозойских) и залегающие в форме сложных жил. Древние золотоносные жилы отличаются значительным протяжением; в них часто отсутствует верхняя окисленная зона; нередко они идут на большие глубины. Новые жилы отличаются от древних большею мощностью, однако уменьшающейся с глубиной. Верхняя окисленная зона в них сильно выражена и содержит большое количество благородных металлов. Однако содержание 3. в них быстро падает по мере углубления, и жилы переходят в медные, свинцово-цинковые и др. Новые жилы пр преимуществу содержат теллуристое 3.

Кроме самородного 3. золотыми рудами являются нек-рые химич. соединения 3., а также естественные соединения, подобные сплавам.

В табл. 1 приведены состав и физические свой  — 112

месторождение в Виктории (Австралия) — жила Muggetty Reef, черное золото]. В СССР этот сплав встречается в виде темного золота на Урале. Родиевое 3. — родит — находится в Колумбии и Мексике, палладиевое 3. — п орпецит — в Бразилии, шт. Минаш Жераеш (Minas Geraes). В россыпях Маринозы (Калифорния) и в Колумбии находили естественную амальгаму (соединение золота с ртутью). Из химическ. соединений 3. наибольшее значение имеют соединения его с теллуром-, из них калаверит АиТе2 (Кальгурли в Западной Австралии и Крипль-Крик в Колорадо), сильванит или письменная руда AuAgTeO* (Трансильвания) и креннерит (Au, Ag) Te2 являются светлыми теллуристыми рудами. Среди темных теллуристых руд различают: петцит (Au, Ag) 2Te и нагиагит (листоватая руда), содержащий 9% Au, 0, 5% Ag, до 60% Pb, отчасти Sb и Си. Сюда же примыкают гессит (теллуристое серебро) и каольгардит (сочетание Au, Ag и Hg с Те). Соединение 3. с селеном — редкое явление.

Оно встречается в сыром золоте (bullion) до очистки его из руды (Новая Зеландия, Суматра, штат Невада в САСШ). Соединения 3. с серой, хлором и переход 3. в коллоидную форму возможно играют известную роль в процессе перемещения 3. в природе.

Обычной золотой рудой является золотосодержащий серный колчедан не только в жильных месторождениях, нои в рассеянных вкраплениях в массе различных торных пород. Из месторождений 3. в сочетании с мышьяковым колчеданом можно назвать напр. месторож  — Табл. 1. — Состав и физические свойства золотых руд.

Назва пие

Кристаллическая система

%-ное содержание

Правильная »
» »
» Гексагон. ромбоэдр Правильная Моноклинич.

Ромбическая Трикл. асимметр.

Ромбическая »

84—99, 8 64—84 67—66, 43—34—65, 5 64, 5

Твердость

Удельный вес

Разновидности золота (самородного, свободного):

Обыкновенное золото..........................................

Электрум ............. ...... ..........................

Порпецит (палладиевое золото) . ....................

Родит ....................................................................

Висмутаурит ....................................................

Мальдонит (висмутовое золото).......................

Золотая амальгама............. ...............................

Светлые (Сильванит........................................... теллур. < Креннерит.......................................... руды < Калаверит..........................................

Темные теллу  — 1 Нагиагит.................. *.....

‘ристые руды (Петцит . . * ..........................

Золотосодержащие руды: Гессит ....................................................................

Алтаит....................................................................

Колорадоит................ .........................................

Пирит....................................................................

Миспикель, арсенопирит (мышьяковый колчедан) .................................................................

Халькопирит................................................... . - .

Леллингит....................... .'.................. ...

Селеновое золото.................................................

15, 6—19, 4 12, 5—19, 3 15, 73 15, 5—16, 8 12, 44—12, 9 8, 2—9, 7

39 24, 0—29, 4 34, 8—43, 9 39, 5 8, 1(5, 9—12, 0) 18 (1—26)

2, 5—3 2, 5—3 2, 5—3 2, 5—3 2, 5—3 1—2 — 

1—2 2—3 2—3 1—1, 5—2 2, 5—3

Кубическая »
» »

0, 1 0—0, 26 3, 5—7, 7 От 0, 0001 ДО 1, 0

2—3 3—3, 1 3

6—6, 1

8, 3—9, 0 8, 1—8, 2 8, 6 4, 9—5, 2

Ромбическая Тетрагональная Ромбическая Форма неизвестна

0—0, 006 Следы »  — 5—6 3—4 5—5s,! — 5, 9—6, 2 4, 1—4, 3 7—7, 4  — ства золотых руд. Сплав золота с серебром) (0, 2 Ag), с содержанием Au от 57% до 70 %, называется электрумом; эта форма золотых руд встречается исключительно в жильных месторождениях (андезитах третичного возраста в зап. части САСШ, Центр. Америке, Новой Зеландии, Венгрии). В России электрум был найден в верхних горизонтах Зыряновского месторождения. Часто встречаются спЬавы 3. с медью. Наиболее редким сплавом является сплав 3. с висмутом — м альдонит [Maiden,

15, 47 • 7, 9—8, 3 8, 4 9, 0 6, 8—7, 2 8, 7—9, 4

дения Берикульские, Кочкарскую систему, отчасти Калифорнию. Реже встречаются сочетания с сурьмяным блеском, в сочетании с бором 3. встречается на Урале, в Чили, в Бразилии (шт. Минаш Жераеш). Постоянной вмещающей породой для 3. является кварц, в редких случаях сопровождаемый кальцитом. В некоторых месторождениях Чили сопровождающим 3. минералом является тяжелый шпат, а в знаменитых жилах Крипль-Крик (Колорадо) вмещающей массой является плавиковый шпат.
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