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ЗОЛОТОзначение.' За годы революции сформировался новый тип сов. старателя. Работая на началах трудовой аренды, он приближается к типу отрядно-зол отличного рабочего и является членом профсоюза. Наряду с этим сохранился тип старателя-земледельца (ныне колхозника), находящего в золотодобыче отходный промысел. Несмотря на растущую механизацию приисков добыча 3. старателями составляет еще значительную часть. Довоенное соотношение старательТ а б л. 4.

Годы 1913 .... .................................

1925/26 .......................... ...

1926/27 ...........................................

1927/28 ...........................................

1928/29 ...........................................

| 1929/30 ... .................................

Добыча золота росрудного сыпью

85 83 80 78 75 . 74, 5

15 17 20 22 25 25, 5

ской добычи, к другим видам добычи выражалось цифрой не менее 50—60%. Ныне механич. вооруженность приисков ставит золотопромышленность в разряд крупной механизированной промышленности. Центром золотопромышленности Сибири, Якутии и Дальневосточного края является Иркутск, где помещаются золотопромышленное объединение Востокзолото, Горный институт, готовящий инженеров для золотопромышленности, Промакадемия, готовящая хозяйственные кадры, исследовательский ин-т «Гинзолото» и проектный ин-т «Гипрозолото».

Кроме того в Иркутске основан в 1929 Специальный завод, который обслуживает ремонт оборудования золотопромышленности и строит новые драги. В Иркутске же имеются техникумы и профессионально-техническая школа, готовящие для золотопромышленности механиков, электриков, квалифицированных рабочих и мастеров.

Золотопромышленность Урала управляется Уральским трестом, входящим в состав объединения Севцветметзолото с центром в Свердловске. Золотопромышленность Алтая и Прииртышья управляется трестом Алтайзолото с центром в Устькаменогорске Казанской АССР.

Золотые прииски Северо-Казакстанского комбината управляются Казакстанским золотым трестом с центром в Петропавловске Казанской АССР, золотые прииски Башкирии управляются Башкирским золотомедным трестом с центром в Уфе. Для управления золотыми приисками, находящимися в восточной части Средне-Волжского края, образован трест Цветмет-Волга с центром в городе Оренбурге.

Золотые прииски в Таджикской ССР разрабатываются трестом Таджикзолото. Золотоносные конгломераты по Малой Лабе на Северном Кавказе разрабатываются трестом Севкавполиметалл с центром в городе Орджоникидзе. Для эксплоатации золотых площадей по реке Колыме и ее притокам образован трест Дальстрой.

Число рабочих и старателей постепенно увеличивается. Снабжение приисковых рабочих товаропродуктами производится приисковыми амбарами; для завоза продфуража и ширпотреба существует трест Золотопродснаб. В системе Народного комиссариата тяжелой промышленности золотопромышленностью ведает Главное управление цветной и золото-платиновой промышленности.

Д. Одинцов.

126 VI. Металлургия 3.

Исходными материалами для получения 3. являются: собственно золотые руды, перерабатывающиеся исключительно на золото, и руды других металлов (меди, свинца, цинка и др.), перерабатываемые для извлечения из них основного металла, концентрирующего в себе 3.

При переработке медных руд 3. собирается в черной меди, из к-рой получается при электролитической рафинировке в виде анодного шламма, перерабатываемого далее на металлическое золото. При плавке свинцовых или свинцово-цинковых руд 3. концентрируется в веркблее (см.), из которого затем извлекается.

Более подробное изложение методов извлечения 3. из медных и свинцово-цинковых руд  — см. Медь и Свинец.

Переработка собственно золотых руд в настоящее время производится методами, принятыми в основных своих чертах повсеместно и сводящимися к следующим операциям: 1) дробление и измельчение руды, 2) извлечение из подготовленной т. о. руды 3. методами амальгамации и цианирования, 3) отделение полученного золотосодержащего продукта от массы обработанной руды и 4) передел золотосодержащего продукта на металлическое 3.

Дробление и измельчение руды. Цель этих операций — приведение руды в состояние, при к-ром рассеянные в массы ее частицы самородного 3. или же крупинки золотосодержащих минералов стали бы доступны действию веществ, извлекающих из зерен руды 3. Дробление ведется в дробилках типа Блека («грызун»} до величины кусков поперечником в 35 мм, а дальнейшее измельчение в толчейных ставах до зерен диаметром в 0, 3—0, 4 мм. В наст, время дробление производится, как и раньше, в «грызунах»; раздробленная руда поступает на грохот, где отделяются зерна крупнее 6—18 мм в диаметре от более мелких зерен. Более крупная часть руды поступает в толчейные ставы, гдо руда подвергается предварительному измельчению до зерен диаметром мельче 6—18 мм. Измельченная здесь руда вместе с фракцией, прошедшей отверстия грохота, направляется на классификацию для • отделения от нее шламма (зерен меньше 0, 1 мм в диаметре). Освобожденная от шламмов руда переходит для дальнейшего измельчения в трубчатых мельницах додиаметра зерен в 0, 3—0, 5 мм в случае цианирования песков и шламмов или до диаметра в 0, 1 мм, если руда должна быть целиком, превращена в шламм.

Извлечение 3. из руды. 1) Амальгамация. Процесс начинается обработкой руды? металлич. ртутью, в к-рой самородное 3. растворяется, образуя сплав (амальгаму). Т. к. он осуществляется прохождением над ртутью рудной мути (смесь рудые водою), то, естественно* образование амальгамы лучше всего будет происходить тогда, когда частички 3. достаточновелики, чтобы опуститься на поверхность ртути и когда поверхности частиц 3. и ртути совершенно чисты. Поэтому плохо амальгамируются очень мелкие или листоватые частички: 3., мало выпадающие из мути, а также т. н.

«ржавое 3.» и «3. в рубашке»  — частички самородного 3., покрытые окислами и др. веществами; плохо амальгамируется и 3. в рудах,, содержащих и другие металлы — Си, Pb, Zn„ Sb и As, т. к. эти металлы из их соединений' частью переходят в ртуть, значительно ухудшая ее способность растворять 3. Благодарят
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