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МЕТАЛЛЫ — МЕТАЛЬГЕЗЕЛЬШАФТсталлич. М. вызывает перекристаллизацию, заключающуюся в росте зерен и в уменьшении их числа. За исключением немногих хрупких М. — напр. висмута, сурьмы, при нагревании цинка и олова — большинство М. обладает высокой способностью деформироваться: прокатываться до тончайших листов и вытягиваться в тончайшие проволоки (золото, вольфрам — диаметром до 0, 0001 мм). Чем чище М., тем он мягче. Наиболее характерны механич. испытания М. на: растяжение (разрыв), сжатие, упругость, твердость, а также на технология. свойства: удар, продавливание, изгиб (количество изгибаний), прочность при постоянной (статической) и переменной нагрузке.

Механическая обработканахолоду (холодная обработка) и при нагревании (горячая) вносит значительные изменения почти во все свойства, физические, механические и химические, металлов. Структура М. изменяется особенно резко при ковке и прокатке. О механических свойствах и обработке сплавов см. в статьях о соответствующих металлах и сплавах.

Химические свойства. Отличающиеся исключительным разнообразием по составу и свойствам соединения М. образуются путем перехода электронов — в зависимости от валентности М. от одного до восьми — с атомов М. на атомы неметаллов, напр.: 2(Na+-h эл.) + С12 = 2[Na++ (Cl + эл.)].

В солеобразных соединениях атомы М., отдавшие электроны, превращаются в положительно заряженные ионы (катионы), несущие столько положительных зарядов, сколько ими отдано электронов, а атомы неметаллов, приобретшие электроны, превращаются в отрицательно заряженные ионы (анионы). Наличие ионов при условии их подвижности (в растворах, расплавах, а также при известных температурах и в твердом состоянии) обусловливает электропроводность 2  — го рода (неметаллическая или ионная), которая повышается с увеличением температуры (положительный температурный коэффициент). Пропускание постоянного тока через проводники 2  — го рода вызывает электролиз, широко используемый для выделения или очистки металлов. Взаимодействие М. с электролитами в значительной степени определяется положением в ряду напряжений.

Практические свойства М. иногда резко отличаются от истинных вследствие образования на поверхностях М. защитных пленок окислов.

В виду громадных потерь М. от коррозии получение защитных пленок на М. приобретает исключительное народно-хозяйственное значение. Свойство М. давать непроводящие ток пленки используется также для электролитич. выпрямителей переменного тока.

Растворимость газов в металлах.

М. в жидком состоянии поглощают иногда большие количества газов, в большем своем количестве выделяемых при застывании М. с разбрызгиванием; так, расплавленное серебро поглощает до 20 объемов кислорода. Твердые М. также растворяют газы — палладий поглощает до 1.000 объемов водорода при обычном давлении (см. Окклюзия).

Взаимодействия металлов в сплавах. Расплавленные М. далеко не во всех комбинациях растворяют друг друга. Два слоя образуют, напр., железо со свинцом, висмутом, серебром, медью и др., цинк со свинцом и др.

Различают три основных типа взаимоотношеБ. С. Э. т. XXXIX.ний: 1) каждый из М. кристаллизуется самостоятельно, образуются эвтектические сплавы (механич. смеси кристаллов этих М.); 2) М. образуют твердые растворы, если их кристаллические решотки одного типа и близких параметров, например железо и никель, серебро и золото; в этом случае М. кристаллизуются в общих кристаллах, в к-рых атомы этих М. взаимно перемешаны; 3) М. образуют интерметаллические соединения или в простых стехиометрических отношениях или в виде т. н. фаз переменного состава. Интерметаллические соединения образуются часто с большим выделением тепла, не меньшим, чем при образовании типичных химич. соединений. Обычная валентность в этих соединениях не соблюдается, что заставляет считать природу интерметаллич. связей глубоко отличной от таковой в химич. соединениях; так, напр., почти все соединения золота разлагаются при нагревании до 500°, тогда как нек-рые интерметаллические соединения золота устойчивы св. 1.000°.

Лит.: ТамманГ., Металловедение, пер. и ред.

А. С. Займовского, с 4 доп. нем. издания, М. — Л., 1935; Кащенко Г. А., Курс общей металлографии, т. I — III, Л. — М. — Свердловск, 1934—37; Mott N. F.

and Jones Н. Т., The theory of the properties of metals and alloys, Oxford, 1936; Техническая энциклопедия, Справочник физических, химических и технологических величин, т. II, М., 1929.

МЕТАЛ brE3EJlbmAd>T(Metallgeselischaft), германский концерн цветных металлов. Возник из торговой компании, учрежденной в 1881 во Франкфурте-на-Майне В. Мертоном. Перед первой мировой империалистич. войной общество М. возглавляло огромный торгово-промышленный концерн, игравший крупнейшую роль в мировой торговле цветными металлами и контролировавший одновременно заводы цветной металлургии, рудники, химические и другие предприятия как в самой Германии, так и в других странах. Лишившись в результате войны своих важнейших дочерних компаний за границей (в Англии, США и Бельгии), общество М. в дальнейшем восстановило свои международные связи. Акционерный капитал общества М. в начале 1936 составлял 35, 3 млн. марок. Метальгезелыпафт контролирует общество «Норддейче Аффинери» («Norddeutsche Affinerie») в Гамбурге, крупнейший комбинат по рафинированию цветных металлов. На предприятиях концерна М. в 1935 было занято 22.718 рабочих и служащих. М. теснейшим образом связан с химическим трестом И. Г.

Фарбениндустри и с германским концерном по аффинажу драгоценных металлов «Дейче Гольд унд Зильбер Шейдеанштальт» («Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt»). M. имеет отделения в США, Бельгии, Испании, Скандинавских странах. После войны М. устанавливает прочные связи с англ. группой «Бритиш Мег талл Корпорейшен» («British Metal Corporation») и «Генри Гарднер» («Henry Gardner»), концернами, возникшими из секвестрированного англ. правительством во время войны лондонского филиала М. Совместно с англ. обществом Рио-Тинто М. контролирует пиритную монополию «European Pirites Corp.». Кроме того, М. непосредственно участвует в ряде предприятий цветной металлургии в Испании.

Активность М. в Испании особенно возросла в период фашистской итало-германской интервенции (1936—38), преследовавшей наряду с политическими и стратегическими целями также захват богатых месторождений сырья на Пиренейском полуострове.
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