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				Эта страница не была вычитана

ных переплетений; класс фасонных, или жаккардовых, переплетений.

Класс основных П. н.: все ткани  — из одной основы и одного утка, причем как нити основы, так и нити утка между собой параллельны. Наиболее важные переплетения этого класса: 1) гроденаплевое, гарнитуровое или полотняное, в *к-ром нити основы и утка попеременно перекрывают одна другую. Рис. 1шенно гладкую поверхность, что зависит и от схемы переплетения и от плотности размещения материала на лице ткани, чтобы сделать незаметными места пересечения нитей. Атласное П. н. отличается от саржевого тем, что места пересечения нитей рассечены и не образуют диагональных рубчиков. Если интервалы между пересечениями нитей равны, атлас называется правильным, например, на рис. 10 представлен

Переплетение нитей в тканях: I — полотняное переплетение; 2  — уточный репс; 3  — саржевое переплетение; 4  — уточная саржа; 5, в — сложная саржа; 7, 8, 9  — саржа ломаная, зигзагами и шашечками; 10, II — атласное переплетение; 12  — сложное переплетение; 13  — ворсовые переплетения; 14  — ажурные переплетения.

показывает схему этого П. н. на канвовой бумаге и в двух сечениях — по основе и по утку. Несмотря на видимую простоту, это переплетение допускает орнаментацию путем введения толстых ниток в основу или уток. Перемежающиеся толстые и тонкие нити утка придают ткани ребристый вид, а изнанка остается гладкой, напр., в поплинах, уточном репсе (рис. 2). Применение разноцветных нитей основы и утка дает на ткани полоски и квадратики. 2) Саржевое, или киперное, П. н. образует на поверхности ткани наклонные дорожки (диагональные рубчики), что достигается путем расположения в раппорте основных и уточных перекрытий по сдвигам. Саржа называется двусторонней, когда на лице ткани выходит одинаковое количество нитей основы и утка (рис. 3), и односторонней, когда одна группа преобладает над другой (рис. 4); когда в ткани преобладают нити утка, то она называется уточной саржей. В сложной сарже диагональные рубчики могут быть различны по ширине и между ними вставляются мелкие орнаменты (рис. 5 и 6). Саржа может быть ломаная, зигзагами, шашечками (рис. 7, 8, 9). К тканям саржевого переплетения относятся: саржа, нанка, кашемир, бумазея и т. п. 3) Атласное или сатиновое П. н. отличается тем, что в атласном П. н. на лицевой поверхности ткани преобладает уток, а в сатиновом — основа. При правильной конструкции атласная ткань представляет совер  — атлас с раппортом 5 ниток, а на рис. 11  — неправильный атлас с раппортом 6 ниток.

Мелкоузорчатое, илиармюрное, П. н. отличается большим разнообразием видов, состоит из громадного числа переплетений, являющихся различными комбинациями основных переплетений. П. н. этого класса образует на ткани разнообразнейшего характера мелкий узор (рис. 6—9).

Класс сложных П. н. в применении к построению тканей требует по своему характеру целого ряда отличительных особенностей, как, напр., введения двух или более основ и одного утка или одной основы и двух утков  — т. н. двухличное П. н., образующее на ткани две лицевых стороны без изнанки. Рис. 12 представляет сложное переплетение с двумя утками, верх и низ образуют саржу. Для одежных тканей изнаночный уток берется обыкновенно более грубый и низшего качества. К группе сложных П. н. относятся двойные ткани с двумя основами и двумя утками (пике). Ворсовые П. н. образуют на поверхности ткани большие рыхлые перекрытия из основы или утка (рис. 13), к-рые потом разрезаются, образуя ворс (см. Бархат, Вельвет). Класс ажурных П. н. является сложной группой П. н., в к-рых основные нити перекрещиваются между собой, образуя широкие промежутки (рис. 14) как между основными, так и между уточными нитями. К этому классу относятся все газовые ткани, вуали и пр.
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