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				Эта страница не была вычитана

Мероприятия по борьбе с профвредностями: 1) улучшение качества синтетических каучуков и резинита в> отношении максимального снижения количества находящихся в них летучих веществ; 2) лабораторный контроль поступающих в производство каучуков и их заменителей для воспрепятствования попаданию в производство; продуктов с повышенным содержанием летучих веществ; 3) применение в производстве только бензинов, строго отвечающих требованиям стандарта, разработанного с учетом требований охраны труда; 4) переход на изготовление изделий формовкой и штамповкой с вытеснением процессов клейки; 5) замена бензинового клея водными дисперсиями каучука; 6) устройство рациональной вентиляции; 7) рациональные защитные приспособления, механизация и герметизация основных производственных процессов; 8) рационализация рабочего места, освещения, правильно поставленный медицинский отбор, инструктаж по безопасности и пр. — В СССР, благодаря постоянному вниманию к вопросам гигиены труда и ежегодным ассигнованиям крупных средств на мероприятия по охране труда, достигнуто значительное улучшение санитарной обстановки резинового производства. На каждом предприятии сейчас действуют сотни эффективных вентиляционных установок. В результате концентрация паров бензина снижена с 4—5 мг1л (и выше) до предельно-допустимой в 0, 5 мг/л. В большинстве мастерских концентрация паров бензина еще ниже. Бензин для промышленности строго стандартизован и изготовляется из отборных сортов лучших нефтей. Резко улучшено качество сырья, механизирован ряд вредных процессов и т. д.

Все эти мероприятия ликвидировали в основном профзаболеваемость и оказали влияние на снижение общей заболеваемости; Лит.: Охрана труда в производстве изделий из резинита, под ред. И. И. Лифшица, М., 1937.

РЕЗИНИТЫ (от лат. resina — смола), продукты конденсации дихлорэтана с тетрасульфидом натрия; являются суррогатом каучука. Обла^ дают стойкостью по отношению к органич. растворителям (бензину и другим). Область применения Р. ограничена двумя их свойствами: очень неприятным запахом и. низкой морозостойкостью (Р. при температуре минус 20° теряют свою эластичность и делаются хрупкими). За последнее время Р. находят широкое применение для выделки бензо  — и маслостойких изделий. В настоящее время ведутся работы по получению непахнущих резинитов.

РЕЗИНОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, отрасль промышленности, изготовляющая резиновые изделия, находящие самое широкое применение в промышленности, в технике, на транспорте, в сельском хозяйстве, в обороне страны, в медицине и домашнем быту. По видам производства резиновые изделия обычно группируются следующим образом: автошины и шины прочих назначений, изделия промышленной техники, технич. изделия широкого потребления, резиновая подошва, резиновые эбонитовые изделия, резиновая обувь и прорезиненные ткани. Основным сырьем для Р. п. является каучук — натуральный (растительный) и синтетический. До самого последнего времени единственным основным сырьем Р. п. был натуральный каучук, получаемый, гл. обр., с каучуковых плантаций великобританских и голланд 508

ских колоний* — Малайского п-ова и области Малайского архипелага, Суматры и Цейлона.

В последнее же время, и притом, гл. обр., в СССР, в больших количествах применяется каучук синтетический, вырабатываемый из спирта.

Вместе с тем, в СССР ведутся работы по получению натурального каучука из советских каучуконосных растений (тау-сагыз, кок-сагыз). Тов. Сталин в своей речи на Первой Всесоюзной конференции работников социалистич. промышленности (4/II 1931) сказал: «У нас имеется в стране все, кроме разве каучука.

Но через год-два и каучук мы будем иметь в своем распоряжении» (Сталин, Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 324). Успехи в производстве синтетического каучука в СССР, наряду с непрекращающимися работами по расширению посевов советских 'каучуконосов, являются выполнением этого указания т. Сталина.

Возникновение Р. п. следует отнести к моменту открытия вулканизации, ^ результате к-рой резина приобретает эластичность, значительно бблыпую прочность и теплостойкость, чем сырая резина или сырой каучук. Вулканизация была открыта почти одновременно Гудьиром в США в 1839 и Хенкоком в Англии в 1843.

Первоначально развитие Р. п. шло по линии производства резиновых изделий широкого потребления (резиновая обувь, предметы санитарии и гигиены, мячи, резиновые плащи и т. д.). Поворотным пунктом в истории развития Р. п. явилось изобретение пневматической резиновой автошины (1888) и последовавшее вслед за этим широкое развитие автомобильной промышленности и автомобильного транспорта. На этом этапе развития Р. п. характеризуется ростом производства изделий промышленного назначения (автошины, технические промышленные изделия). Дальнейшие сдвиги в Р. п. падают на время после первой мировой империалистич. войны. Помимо механизации отдельных процессов, это время характеризуется введением в технологию резины новых материалов, значительно улучшающих качества резиновых изделий (сажа, корд, противостарители) и ускоряющих процесс производства (ускорители вулканизации). Также характерным для данного периода является и широкое* развитие научно-исследовательской деятельности в области резиновой промышленности. — Потребление каучука капиталистическими странами характеризуется следующими данными (в тыс. англ. т): Страны19131932США...................

Англия ...............

Германия . . .

Франция ....

Италия...............

Япония ...............

Канада ...............

Бельгия ....

Прочие страны

42, 2 20, 5 13, 7 3, 8 1, 8 0, 7 1, 5 2, 2 6, 0

52, 2 25, 3 16, 3 6, 5 2, 5 1, 2 2, 2 3, 6 8, 2

466, 5 72, 0 50, 0 62, 0 16, 0 34, 0 35, 0 9, 8 21, 5

314, 6 78, 6 41, 0 60, 0 13, 0 53, 0 19, 0 8, 0 53, 1

543 112 96 61 23 60 34 15 111

В сего . . .

92, 4

118, 0

766, 8

640, 3

1.055, 0

Резиновая промышленность наиболее развита в США, перерабатывающих почти столько же каучука, сколько все остальные страны мира, взятые вместе; на втором месте по развитию Р. п. стоит Англия; на третьем месте в 1937 стояли СССР и Германия. Резиновая промыш-
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