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нец (монометаллические С. р.); 2) свинцовоцинковые руды, т. е. С. р., содержащие в пром, концентрациях также цинк (биметаллические свинцово-цинковые руды); 3) серебро-свинцовые руды (биметаллические свинцово-серебряные руды); 4) полиметаллические руды, содержащие в пром, концентрациях три и более полезных ископаемых, обычно: свинец, цинк, медь, нередко никель и благородные металлы.

Обычно в рассеянном состоянии в этих последних рудах содержатся также редкие металлы, в частности: кадмий, галлий, таллий, индий, гермаций, иногда рений и молибден.

Наибольшее пром, значение имеют биметаллические свинцово-цинковые и полиметаллические руды. Последний тип является резко преобладающим в СССР.

В связи с ростом потребности в свинце и прогрессом техники обогащения и дальнейшей проработки руд наблюдается тенденция постепенного снижения минимального процентного содержания металла в пром, руде и вовлечения в эксплоатацию более бедных руд. Соотношение свинца и цинка в биметаллических и полиметаллических рудах обнаруживает большие колебания по отдельным месторождениям и их типам. Так, на крупнейших австралийских месторождениях, на долю к-рых приходится 16, 5% мирового запаса свинца, содержание свинца и цинка приблизительно одинаково. В частности, месторождение Броккенхилл содержит 12, 0—15, 8% свинца и 10—13, 0% цинка, т. е. почти поровну с нек-рым перевесом в пользу свинца. Маунт-Иза содержит 8, 3% свинца и 9, 1% цинка. Более резко выраженное преобладание свинца дают индийские свинцовые месторождения («Бирма-Корпорейшен», где при 15, 5% цинка содержание свинца достигает 24—25%) — В противоположность австралийским и азиатским (индийским) месторождениям руды США (13, 6% мировых запасов), Канады (11, 5% мировых запасов) и Западной Европы (29, 4% мировых запасов), наоборот, отличаются крупным преобладанием цинка над свинцом. Так, в месторождениях США (Соннисайд) при 5, 0% цинка содержание свинца составляет 4, 0%; в месторождениях: Ханновер (НьюМексико) — при 15% цинка  — 6, 0% свинца; Панока  — 18, 5% и 8, 0%; Стар  — 11, 3% и 5, 3%; Бьютт-Сьюпириор  — 13, 3% и 1, 3%; Уайт  — 5, 5% и 1, 5%. В крупнейшем месторождении Трёх Штатов при 4, 0% цинка содержание свинца составляет всего 0, 8%. Минимальное пром, содержание свинца и цинка в свинцовоцинковых и полиметаллических рудах при современных условиях в капиталистич. странах составляет в сумме ок. 4—5%. В Советском Союзе в среднем процентное содержание цинка в свинцово-цинковых рудах почти вдвое превышает содержание свинца.

По своим типам свинцовые (свинцовоцинковые) месторождения могут быть разделены на 5 основных групп: 1) жильные, 2) скарновые (контактово-метаморфические), 3) месторождения замещения в силикатных породах, 4) месторождения замещения в известняках, 5) колчеданные руды. По капиталистическим странам на долю жильных месторождений приходится 21, 8% всех запасов, на долю скарновых  — 24, 0%, на долю месторождений замещения в известняках  — 32, 3%; в том числе в т. н. телетермальных  — 22, 1%, на долю месторождений замещения в сйликатных породах  — 18, 3%; прочие типы дают 3, 6%. — В СССР по количе 502

ству металла первое место занимают месторождения третьего типа, т. н. метасоматические месторождения, или месторождения замещения в силикатных породах (алтайский тип полиметаллических руд). Второе место принадлежит в СССР месторождениям замещения в известняках (каратауский тип). За ними следуют жильные месторождения и, наконец, месторождения скарнового типа. Алтайские месторождения образованы в туфах, сланцах и других силикатных породах путём замещения их рудными минералами и кварцем. Руды представляют собой оцень крепкие окварцованные породы, содержащие вкрапленность свинцового блеска, цинковой обманки, благородных металлов и др. Месторождения имеют форму залежей-линз, причём преобладают сульфидные руды. В поверхностной зоне имеются окисленные руды. В отличие от алтайских руд, окисленные руды являются преобладающими в месторождениях каратауского типа.

В результате окисления сернистого свинца эти руды превращены в бурожелезняковые массы, содержащие большее или меньшее количество церуссита (углекислого свинца).

Свинцовые руды Каратау залегают в известняках, так же как и скарновые (контактовометаморфические) месторождения, к-рые представляют собой результат замещения известняков рудными минералами свинца и цинка совместно с тяжёлыми силикатными минералами (гранат и др.). Этого последнего типа руды распространены на Дальнем Востоке и в нек-рых районах средне-азиатских республик.

За период первой и второй пятилеток сырьевая база свинца в СССР дала крупнейший рост, в результате к-рого по запасам свинца СССР к началу третьей пятилетки вышел на одно из самых первых мест в мире.

Лит.: Геологическая изученность и минеральносырьевая база СССР. К XVIII Съезду ВКП(б), под общей ред. И. М. Губкина, М. — Л., 1939 (Гл. геол, упр.); Трушков Н. И., Экспертиза рудных месторождений, ч. 2, Л. — М., 1935; Курен Н. Н. и Буров П. П., Рйддерская группа полиметаллических месторождений, в кн.: Большой Алтай. Сборник материалов..., [Ред. коллегия: Самойлович А. Н. и др.], [т. и, л., 1934.


 
	с. Первушин.



СВИНЦОВЫЙ БЛЕСК, см. Галенит.

СВИНЦОВЫЙ КАРТЕЛЬ, международное моно полистическое объединение свинцовой промышленности. С. к. первоначально был создан в 1928 и объединял крупнейшие свинцовые рудники и плавильные заводы Австралии, Канады, Британской Индии, Мексики, Испании, Германии, Бельгии, Франции, Италии. В 1929 крупнейшими участниками С. к. было создано более прочное объединение, т. н. Свинцовый пул. В него вошли английские и американские концерны, контролирующие добычу свинца в Австралии, Канаде, Британской Индии и Мексике. Под влиянием мирового экономии. кризиса 1929—33, вызвавшего резкое падение цен на свинец и крайне обострившего борьбу на мировом рынке, С. к. и Свинцовый пул распались (1932). В 1935 С. к. был вновь восстановлен. В него вошли только участники прежнего Свинцового пула. Заключённое между ними соглашение предусматривало регулирование экспорта свинца в Европу и обязывало каждого участника не повышать продукции без предварительного оповещения остальных участников. Увеличение спроса на свинец, вызванное бешеной гонкой вооружений в ряде стран, привело к тому, что цены с середины 1935 до начала 1937 сильно возро-
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