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быча С. в зарубежных странах составляла в 1937 8.300 тп, в 1938—7.950 ж, в 1939—7.800 т, причём большая часть добычи падала на Мексику, где сосредоточены богатейшие залежи серебряной руды.

П. Угрюмое.

С. вмедицине применяется в виде солей, действующих отщепляющимся свободным ионом С;, и в виде С., находящегося в коллоидальном состоянии. От соединения С. с белками тканей образуется нерастворимый альбуминат, препятствующий глубокому проникновению С. в ткани и его всасыванию. Поэтому общим действием соли С., невидимому, не обладают. Препараты С. широко применяются в качестве сильного антисептика для воздействия на слизистые оболочки, раневые поверхности, язвы и т. п. Наиболее часто применяют азотнокислое С. (ляпис), хлористое С., лимонно-кислое С. (итроль), нуклеиново-кислое С. (нарголь).. См. также коляргол, Протаргол.

Металлургия С. В природе С. ассоциировано с рудами цветных металлов, в особенности с рудами свинца; в последних С. является неизменным спутником. Так как серебряные руды очень редки, то в наст, время почти вся масса металлич. С., получаемого в пром-сти, добывается попутно при плавке свинцовых руд.

Получаемый в результате последней металлический свинец — веркблей (см.) — практически аккумулирует в себе почти всё С., содержащееся в руде. Получение металлич. С. из веркблея производится путём паттинсонирования (процесс Паттинсона) или же паркесированием (процесс Паркеса).

Процесс Паттинсона основывается на том, что сплавы свинца с серебром, застывая, образуют механическую смесь обоих металлов, обладающую наинизшей темп-рой плавления (304° С) в сплаве, содержащем до 2, 3% С. Поэтому, если веркблей расплавить и затем остудить до темп-ры, лежащей несколько выше 304° С, то выделившиеся кристаллы будут представлены чистым свинцом, и всё С. сконцентрируется в расплавленной части сплава в количестве ок. 2%. Если теперь отделить кристаллы чистого свинца от расплавленной ещё части сплава, то из последней легко уже, как будет показано далее, получить сырое С.

Паттинсонирование возможно при отсутствии меди, мышьяка и сурьмы; по своему практич. осуществлению является более сложным, чем процесс Паркеса, и поэтому применяется лишь в тех случаях, когда передельный свинец содержит висмут (см.). — П роцесс Паркеса, по сравнению с паттинсонированием, является более удобным в практич. условиях.

Состоит в том, что если к расплавленному серебристому свинцу прибавить 1—2% цинка, то он соединяется с О. последнего, образуя сплав, к-рый, будучи менее плавким, чем свинец, затвердевает и, имея меньший уд. вес, поднимается на поверхность свинца; оттуда легко может быть удалён и подвергнут переработке на сырое С.; свинец же, в к-ром осталось немного цинка, рафинируется и в таком виде готов для выпуска на рынок. Сплав С. с цинком, полученный в результате обессеребрения свинца процессом Паркеса и содержащий нек-рое количество механически «запутавшегося» металлич. свинца, подвергается нагреванию при высокой темп-ре в восстановительной атмосфере для отгонки цинка. Полученный в результате сплав С. со свинцом подвергается окислительной плавке в купелляционных пе  — 876

чах; при этом свинец полностью окисляется, а С. остаётся неизменённым и далее поступает на рафинирование.

Описанные способы получения металлич.

С. относятся к получению его сухим путём.

В нек-рых случаях, в особенности из собственно серебряных руд или заводских продуктов, богатых С., последнее может быть извлечено мокрым путём, т. е. путём предварительного переведения С. в раствор и последующего выделения его из раствора; сюда же можно отнести и амальгамацию. В основных своих частях способы мокрого пути сводятся к хлорирующему или сульфатизирующему обжигу серебросодержащих веществ. В первом случае образовавшееся в результате обжига AgCl растворяют в растворе Na2S2O3 или NaCl, из к-рых С. осаждают соответственно Na2S или металлич. медью. Во втором случае образовавшееся Ag2SO4 извлекают водой, и из раствора С. осаждается зернёной медью. В наст, время все способы мокрого пути применяются очень редко.


 Г. Уразов.

СЕРЕБРЯНИК, тоже, что водяной паук (см.).

СЕРЕБРЯНКА (инжавинская и старо-юрьевская), местный ценный сорт махорочного табака, культурная разновидность табака Nicotiana; имеет высокое содержание никотина, употребляется гл. обр. на изготовление курительного табака. Возделывается в Тамбовской, Курской, Воронежской и др. областях СССР.



 См. Табак.

СЕРЕБРЯНОЕ ДЕРЕВО, Leucadendron argenteum, дерево из сем. протейных с густым серебристо-серым опушением ветвей и кожистых ланцетных листьев. Цветки в шаровидных корзинках, двудомные. Плод — вздутый бескрылый орех. Родина — Капская область. Кора употребляется для дубления. С. д. иногда называют ещё Elaeagnus argentea (см. Лох).

СЕРЕБРЯНЫЕ РУДЫ. Наиболее важным серебряным минералом является аргентит, или серебряный блеск (AgaS), содержащий 87, 1% серебра. Другие минералы С. р. с высоким содержанием' серебра — это сурьмяно-сернистые соединения серебра: пираргирит, или тёмнокрасная С. р. (3Ag2SSb2S3), с 59, 8% серебра, стефанит, или чёрный серебряный блеск (5Ag2SSbgS3), с 68, 4% серебра, и полибазит (8Ag2SSb2S3), содержащий до 72% серебра; мышьяково-сернистые соединения серебда: прустит, или светлокрасная С. р. (Ag3AsS3), с 65, 5% серебра и др. различные сульфидные руды сложного состава, аналогичные блёклым рудам меди; наконец, сурьмянистое серебро  — дискразит, — с содержанием 64, 3—94, 1% серебра. Ближе к земной поверхности в зоне окисления наиболее часты такие минералы, как кераргирит, — или роговое серебро (см.), AgCl, с содержанием 75, 2% серебра, а также самородное серебро. Кроме этих определённых минеральных форм, серебро присутствует в виде примеси в ряде руд, входя в состав других сернистых соединений, именно — свинцового блеска, цинковой обманки и пирита. Свыше половины мировой добычи серебра извлекается в качестве побочного продукта при добывании других металлов, гл. обр. свинца и меди. Остальная часть серебра получается из золотосеребряных месторождений. Крупнейшие месторождения С. р. находятся в Мексике, в США (Невада, жила Комсток, Тонопа, Бьюта в Монтане и др.). Богатые месторождения С. р. известны в Саксонии в районе Фрейберга,
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