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				Эта страница не была вычитана

хозяйственный); огнеупорные изделия (шамотные, динасовые, магнезиальные, высокоглиноземистые и др.); 2) производство вяжущих веществ  — глиноземистый цемент, портланд-цемент, роман-цемент, шлаковые цементы, гидра* влич. известь, пуццолановые цементы, строительная известь, ангидритовый цемент, строительный, формовочный и высокопрочный гипс, эстрих-гипс, кислотоупорный цемент и пр.; 3) производство стекла  — оконное и бутылочное стекло, электроколбы, прожекторное, оптическое, специальные стекла и пр. С. п. играет •огромную роль в экономике всего народного хозяйства страны. Продукция С. п. имеет широкое распространение в технике (металлургия, коксовая и химич. пром-сть,'транспорт, электротехника, радиотехника, строительство, домашний быт и пр.).

Зарубежная С. п. получила исключительно широкое развитие особенно за последние 30 лет.

В ряде стран, особенно в США, за последние годы наблюдался процесс концентрации пром-сти, в результате к-рого резко повысилась средняя производительность отдельных заводов.

Значительно выросла цементная пром-сть. Если мировой выпуск портландцемента в 1880 составлял лишь 2 млн. т, то в 1913—39.200 тыс. т, а в 1938—88.850 тыс. ш.

За 1939 и последующие годы надёжных статистич. данных не имеется, так как большинство вступивших в войну стран не приводит данных о производстве цемента. Во всём мире насчитывается около 1.080 цементных заводов. Мировое производство цемента распределяется следующим образом:на 220 заводах. Главным потребителем сырого гипса является цементная пром-сть; 92—95% обожжённого гипса потребляется в строительстве, а остальные 5—8% используются в производстве стекла, терракоты, керамич. изделий и пр. Гипсовые строительные материалы в США характеризуются большим разнообразием ассортимента и широким диапазоном их качества.

Наряду со штукатурным гипсом в США изготовляются стеновые и перегородочные плиты, конструктивные элементы перекрытий, плиты для полов и потолков, плиты для облицовки и изоляции металлич. узлов и балок, кровельные плиты и т. п., отделочные материалы  — сухая гипсовая штукатурка, перфорированные отделочные плиты и пр.

В области кирпичной пром-сти наиболее полные материалы, освещающие историю её развития за период ок. 90 лет (с 1849 Цо 1935), имеются только по США. Кирпичная пром-сть, или, как её называют, «кирпичная пром-сть и пром-сть изделий строительной керамики», в США выпускает: кирпич обыкновенный, облицовочный, кирпич со спекшимся черепком, изделия строительной керамики и дренажные трубы. Первые статистич. данные о выпуске продукции относятся к 1849, когда 1.603 завода выпустили 1.419 млн. шт. условного кирпича; в 1909 было выпущено уже 15.738 млн. шт., что составило увеличение за это время почти в 12 раз. С 1909 по 1925 выпуск продукции был относительно стабильным, р: в 1925 было выпущено 15.388 млн. шт. условного кирпича. Уменьшение сбыта кирпича привело к сокращению его производства: в 1935 708 заводов выпустили 3.424 млн. шт. кирпича. В наст, время в США имеется ряд Количество Производитель ность заводов крупных заводов, мощностью от 60 до' 140 млн. заводов (в млн. т) шт. обычного кирпича в год, но наряду с ними существует много мелких заводов производиЕвропа......................

695 74 тельностью в 5 млн. шт. и ниже. Значительно Америка ..................

211 45 выросла кирпичная пром-сть в Германии.

Азия.........................

131 22 Африка...................

24 2, 7 Огнеупорная пром-сть наиболее Австралия................

1, 5 19 развита в США. С 1927 здесь начали выпускать также наиболее стойкие высокоглиноземистые Значительные изменения претерпела за пе

огнеупоры (содержание глинозёма свыше 40%). риод 1910—38 известковая про м-с т ь. В этом году их было выработано 108, 5 тыс. ш, В 1910 1.138 заводов произвели 3.120 тыс. m в 1935 производство сократилось до 48, 6 тыс. извести. В последующие годы количество заво

Магнезитовые, и хромомагнезитовые огнедов значительно сократилось, но объём выпуска упоры в 1923 были выпущены в количестве и в 1935  — извести возрос. После 1930 за счёт ликвидации 59. 3 тыс. т, в 1929—79, 3 тыс. ряда мелких заводов и реконструкции и стро

55, 2 тыс. т. Интересны данные производства ительства новых заводов большой мощности огнеупоров в США на 1 тп выплавленной стали: производительность предприятий поднялась в в 1923—87, 6 кг шамота, 18, 3 кг динаса, 1, 3 кг 1935 до 8.970 тыс. m ив 1937  — до 11.910тыс. ш. магнезитовых и хромомагнезитовых огнеупоКоличество заводов к этому времени соста

ров; в 1930—70, 1 кг шамота, 16, 6 кг динаса, вляло 375. Развитие техники производства 1, 5 кг магнезитовых и хромомагнезитовых огнеизвести в США идёт по пути приближения упоров; в 1934 шамота  — 57 кг, динаса  — 12, 7 кг, методов производства извести к технологии магнезитовых и хромомагнезитовых огнеупо-. цементной пром-сти — применение вращающих

ров  — 2, 2 кг. Общий расход огнеупоров, отне-’ ся печей. Печи последнего типа устанавли

сённых на 1 ш выплавленной стали, в 1923 ваются преимущественно для выработки изве

составлял 107, 6 кг, в 1930—86, 8 кг и в 1934—71, 6 кг. В Англии в 1924 было выработано сти для химич. заводов.

Ш ирокое развитие за границей получила огнеупоров 1.075, 0тыс. ж, в 1930—826, 3тыс. w гипсовая пром-сть, особенно в США, и в 1935—940, 4 тыс. ш. Динасовых огнеупогде она является самой мощной в мире. В годы ров в 1924 было выработано 228, 6 тыс. on, расцвета на СЩА приходилось 35—40% миро

в 1930—171, 2 тыс. шив 1935—204, 7 тыс. on. вой добычи гипса. Кроме добычи внутри стра

Магнезитовые, хромомагнезитовые и пр. матены, США импортируют значительные количе

риалы были выпущены в 1930 в количестве ства гипса; в 1937 импорт гипса составлял до 13. 4 тыс. on и в 1935—16, 6 тыс. ш. В 1930 ‘23% общего его потребления. Около х/4 всего производство огнеупоров, отнесённое на 1 on количества гипса потребляется в сыром виде, выплавленной стали, составляло 135, 8 кг, а остальные же 3/4 перерабатываются. Гипсовые в 1935—116, 2 кг. Производство огнеупорвяжущие материалы в США вырабатываются ных изделий в Германии в 1913 составляло
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