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в. структурных решотках С. иногда можно выделить группировки ионов, в к-рых кремний напринимает участия, напр.. группы Mg3(OH) 2, А1£(ОН) 8 и т. д. Таким образом, создаётся класс С. с «внедрёнными» группами: тальк, Mg3(OH) 2Si4O10, каолин, Al4(OH) 8[Si4O10], и др.

. Распространение С. Поскольку кремний и кислород являются наиболее распространёнными элементами в верхней части земной коры, С. представляют собой самые распространённые минералы (см. Горные породы). Одни полевые шпаты (см.) составляют ок. 60% земной коры. Кроме естественных С., встречающихся в земной коре, существует также ряд С., образующихся в результате технология. процессов. Часть из них является объектом самого производства, напр., цемент, шамот, фарфор, динас, в других же С. представляют собой отходы, напр., шлаки металлургия. производств и тепловых установок.

Практическое использование С. Ряд естественных силикатов используется в технике как таковые — без особой обработки, изменяющей свойства С. К таким относятся: слюды — мусковит, KAl2(OH) 2[Si3AlO10], и флогопит, KMg3(OH, F) 2[Si3AlO10], хризотиласбест, Mg6(OH) eH2O(Si4O11), тремолитасбест, Ca2Mg4(Si4Ou) 2Mg(OH) 2, каолинит, Al4(OH) 8[Si4O10], тальк, Mg3(OH) 2[Si4O10], гранат, (Fe, Mn) 3Al2[Si3Ol2] и Са3(А1, Fe) 2[Si3O12] и ряд других. С. являются также сырьём для многих производств: К-полевой шпат, (К, Na) 2 [Al2Si6Ole], нефелин, Na2[Al2Si2O8] и др.

Искусственно изготовляемые С. изучены далеко не так подробно. Часть их получается в аморфном состоянии (стёкла, пермутиты).

Кристаллические искусственные С. сравнительно несложны по составу. Из них весьма большое значение имеет муллит, 3Al2O3—2SiO2, представляющий собой важнейшую часть глинозёмистых огнеупоров и фарфора. Огнеупором же является форстерит, 2MgO-SiO2. Вяжущими свойствами обладают алит, ЗСаО • SiO2, и белит, 2CaO-SiO2. В качестве побочных, иногда вредных, продуктов получаются в шлаках: теленит, Ca3[Al2SiO7], анортит, Ca[Al2Si2O8]. В стёклах довольно обычны как дефекты: а  — и' р-волластонит, (CaO-SiO2). При изготовлении базаль- . тового литья синтезируется ряд минералов мно- . гих полевых шпатов и пироксенов. В сельском хозяйстве С. имеют значение для удобрения кислых торфяных почв.

Лит.: Основные идеи геохимии, подрел. А. Е; Ферсмана, вып. 3, Л., 1937; Эй те ль В., Физическая химия силикатов, пер. с нем., Л., 1936; Ботвинкин О. К., Введение в физическую химию силикатов, м. — л., 1938. с. Четвериков.

СИЛИЦИРОВАНИЕ, процесс насыщения поверхности стальных изделий кремнием для сообщения им особых свойств — кислотоупорности, жароупорности и повышенного сопротивления износу. С. лучше всего идёт при нагревании стальных изделий в высококремнистых веществах или в смесях их при темп-ре 900—1.100°, причём в зоне С. должна быть создана защитная атмосфера, или предохраняющая кремний от окисления, или служащая при С. катализатором. Толщина кремнистого слоя при С. на 2—3 часа  — 0, 6—0, 8 мм, а при более длительном — свыше 1 мм. Максимальное содержание кремния в силицированном слое доходит иногда до 10—14%, чаще же всего не превышает 3—5%,.

СИЛЛАБИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ, см.


 Стихосложение.

СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКОЕ см. Стихосложение.

СИЛЛИ (Scilly), группа

110 СТИХОСЛОЖЕНИЕ,

приблизительно из 50 низменных островов и многочисленных скал, в 40 км от юго-зап. побережья Великобритании. Геологически составляют продолжение п-ова Корнуэльс. Климат умеренно-морской.

Площадь — ок. 16, 4 км2. Ок. 2 тыс. жит.

Основные занятия: огородничество. садоводство и рыболовство.

СИЛЛИМАНИТ, минерал, силикат алюминия, Al2SiO5. Наиболее часты примеси TiO2, FeO, Fe2O3, MgO, M®O. С. отличается от андалузита (см.) и кианита (дистена, см.) лишь кристаллография. структурой. Кристаллы С. ромбической сингонии имеют игольчатый вид и образуют шестоватые и волокнистые (фибролит) агрегаты. Цвет — серый, зеленоватый, белый; твёрдость 6—7; уд. в. 3, 23. С. при нагревании св. 1.545° разлагается с выделением муллита (3Al2O3—2SiO2), при 1.810° С. диссоциирует на корунд (А12О3) и кремнезёмистое стекло и, наконец, при 1.880° наступает полное расплавление. — Происхождение С., андалузита и дистена в общем аналогичное: эти минералы особенно типичны для метаморфич. пород и для контактовых образований. В обоих случаях в процессах образования большую роль играют пары и газы. — Применяются С., андалузиты и дистены для специальных высокоогнеупорных керамич. изделий. Содержание С. в рудах должно быть очень высокое, не ниже 85—90%.

Месторождения силлиманита встречаются часто в связи с андалузитом и дистеном, иногда также с корундом. Наиболее значительны месторождения С. в Сев. Индии (Хаси Хиле и Пипра).

СИЛЛОГИЗМ (греч., соответственный русский термин  — «умозаключение»). В формальной логике под С. понимается дедуктивное опосредствованное умозаключение, в к-ром из сочетания двух суждений, называемых посылками, получается третье суждение — вывод или заключение. Например: все люди смертны; Сократ  — человек; следовательно, Сократ смертен. То суждение, из к-рого берётся сказуемое вывода, наз. большой посылкой, а то, из к-рого ^берётся подлежащее вывода, — малой посылкой. Чтобы заключение с необходимостью вытекало из данных посылок, в них должно содержаться общее понятие, называемое средним термином (в приведённом примере — человек). Теорию С. впервые разработал Аристотель. Она устанавливает правила, к-рым должен подчиняться С., чтобы соответствовать законам формальной логики, а также удовлетворяющие этим требованиям виды С. (фигуры) и их разновидности (модусы). Соответствие1 С. формально-логич. правилам  — необходимое условие его истинности, однако оно недостаточно; посылки С. должны соответствовать действительности, лишь тогда, при соблюдении правил С., последний даёт истинный выход; Силлогистика (способ рассуждения и доказательства посредством С.) "получила широкое развитие и применение в Средние века, подменив собой тогда подлинное изучение действительности. Схоластика довела технику С. до изощрённых тонкостей. С. оперировали на диспутах, отличавшихся бесплодными словопрениями.

В 17 в. борьба против схоластики выразилась также и в резкой критике силлогистики,
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