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то, по мѣлкости своихъ частицъ, само по себѣ не можетъ разорвать закутывающей его массы и получиться въ отдѣльности: то для извлеченія сихъ частицъ прибавляютъ въ расплавленную сѣристую массу того же золотистаго серебра въ своемъ металлическомъ видѣ. Сіе вновь прибавленное золотистое серебро, не находя болѣе въ свободномъ состояніи сѣры, соединяется съ частицами золота и вмѣстѣ съ ними собирается на дно горшка; что называется осадкою золота. Таковымъ извлеченіемъ производится сосредоточиваніе золота въ золотистомъ серебрѣ, составляющ ее предметъ сухаго раздѣленія: сюда относятся слѣдующія работы:

1-е. Сплавка и дробленіе серебра. Поступившее въ раздѣленіе золотистое серебро начинаютъ плавить отдѣльно одинъ разливъ отъ другаго, для раздробленія въ мѣлкія зерна къ удобнѣйшему соединенію съ сѣрой при послѣдующей работѣ. Расплавка производится въ желѣзныхъ горшкахъ[1] въ самодувной печкѣ, названной по намѣренію плавки дробильною печыо. Средняя величина употребляемыхъ для сей сплавки желѣзныхъ горшковъ въ поперечникѣ и въ вышину съ толщиною стѣнъ 1 аршинъ,



	↑ Желѣзные горшки получаетъ Монетный дворъ изъ Екатеринбургскихъ и Воткинскаго заводовъ.
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