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стороннiя вещества, а тощая известь остается безъ всякаго увеличенія въ объемѣ.

35. Известь, по мѣстному обыкновенію, принимаютъ къ строенію кубическими саженями, мѣшками, бочками и пудами, и хранятъ до употребленія въ закрытыхъ сараяхъ, или ямахъ.

36. Вѣсъ куб. саж. извести, по свойству камня и по степени ея за-гашенія, не можетъ быть одинаковъ. Употребляемая въ С. Петербургѣ Тосненская известь имѣетъ вѣсу въ куб. саж. до 480 пуд.




§ 4. О составленіи известковаго раствора.



37. Известь есть необходимый матеріалъ для соединенія камней и кирпичей между собою, для обмазки стѣнъ кирпичныхъ для большей ихъ прочности и красоты, и деревянныхъ стѣнъ и потолковь для ровности и для приданія имъ виду каменныхъ. Но для сего употребленія одна известь не можетъ быть годною, выключая тощей высженной изъ камня, содержавшаго талькъ, глинистую, голышевую землю и проч., и выключая извести, коей гашеніе было самопроизвольное, во время котораго образовались небольшія твердыя тѣла отъ соединенія нѣкоторой части извести съ углекислотою воздуха.

38. Известь, разведенная водою до густоты тѣста и высушенная, толщиною наприм. въ палецъ, оказывается болѣе твердою на поверхности, а внутренность состоитъ изъ массы легко разсыпающейся.

Замѣтивъ свойство извести — твердѣть только въ тонкихъ слояхъ, начали прибавлять къ разведенной водою извести мельчайшія твердыя тѣла, наприм. песокъ, въ такой соразмѣрности, чтобы известковый растворъ облекалъ песчинки тонкою перепонкой, или наполнялъ бы только пустоты между оными.

Въ семъ растворѣ находящаяся вода начинаетъ испаряться съ поверхности состава. Частицы извести, лишась воды, поглощаютъ оную изъ прикосновенныхъ къ нимъ другихъ частицъ извести, еще нелишившихся влажности. При семъ случаѣ онѣ тѣснѣе соединяются между собою или болѣе сближаются одна съ другою, что доказывается уменьшеніемъ объе-
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